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Ocena jakości powierzchni profili Aluminiowych 

 

 

 Standardowa jakość powierzchni 

Opis: 
Ocena dotyczy wszystkich profili aluminiowych 
dostarczanych przez tłocznie 

Przykłady zastosowania:   

profile konstrukcyjne- podłużnice, profile 
poprzeczne i obwodowe, burty i podłogi 
samochodowe; profile standardowe 

Docelowa obróbka powierzchni: 
surowe, anoda 

Odległośd oceny: 
około 3 m 

Wady dopuszczalne:   drobne zatarcia i rysy, lekkie pasy termiczne, 
lekkie wibracje, mniejsze skazy na powierzchni 
nie wpływające na funkcjonalnośd produktu 
 

Wady niedopuszczalne:   
wgniecenia, znaczne wibracje, bąble, wżery 

 


